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VALSIR PRODUZIONBE)® ITALIANA

Palgede
provhuptie e
logistico
Vestone 1 (BS)

Vobarno 17 (BS)
Area: 41.500 m?

Area: 48.500 m?2
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IL GRUPPO VALSIR
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Superficie produttiva Fatturato Dipendenti
1.426.000 m? 260.000.000 G 1.524
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AUTOPLASJLA PARTNERSHIP

vao/s/r:

QUALITA PER [’IDRAULICA

%=CAUTO @ CSMT

Cooperativa Sociale Onlus

4
Qj} Supporto del Comune di Vobarno
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IDEA

TRASFORMARE UN
PROBLEMA
INOPPORTUNI T
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RECYCLINGETTORE AUTOMOTIVE
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Componente Plastica principale Massa in autovettura
Kqg % media
(Paraurti PP, ABS, PC g 9,52
Sedil PUR, PP, PYC, ABS, PA 12 12,38
Cruscotto PP, ABS, PA, PC, PE 14 14.29
Serbataio PE, POM, PA, PP 7 6,67
Corpo (inclusi pannelli) PP, PPE, UP =] 571
Sottocofano PA, PP, PBT 8 8,57
Guarnizioni interne PP, ABS, PET, POM, PVYC 19 19,05
Componenti elettriche PP, PE, PBT, PA, PVC 7 6,67
Guarnizioni esterne ABS, PA, PBT, ASA, PP 4 3,81
Luci PP, PC, ABS, PMMA, UP 5 4,76
Tapnezzeria PvC, PUR, PP, PE 7 7,62
| Altri serbatoi PP, PE, PA 1 0,95 |
Totale 99 100




RECYCLING

PROBLEMA OPPORTUNI TAO

a) OD

b) DIF ICIALI
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Filiera di recupero e selezione dei

serbatol del | 61 ndu

Sviluppo di un impianto pilota e

attuazione del processo di

= riduzione % idrocarburi mediante
ZPIEAN

tecnica brevettata ( (i,

«a\_ Patent o,
N7)3>

Trasformazione in materiale di

gualita a minor impatto ambientale
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OBIETTIVI

Reimpiego di plastica riciclata in % superiore

rispetto a quella non trattata e altrimenti

destinata all i ncenerit

Riduzione della % di materia prima vergine
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OBIETTIVI

Riduzione delle emissioni di CO2 in

atmosfera

Nel |l 0iI nt er auoviipbstidir a

lavoro per ogni 1.000 ton di materiale

processato*

*Green Paper i On a European strategy on Plastic Waste in the Environment i COM(2013) Bruxelles 07.03.2013 Qp

auto
plast
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AZIONI PRINCIPALI
A Duratadi 48 mesi

A Progettazione, realizzaziomemessa in funzionR St f QA Yl

A Sviluppadi una rete di raccolta di materiale plastico
provenientedal settore Automotive

A MonitoraggioR St € QA Y LI {0 (0 2progesof(LIC8) | T A
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AZIONI PRINCIPALI

A Comunicazione e diffusione ddésultati
A Sviluppadi una rete di utilizzatorfinali
A Formazionee training

A Formazionai una rete di interscambio con altri progetti
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RISULTATI ATTESI

Realizzazione di un impianto industriale per la granulazione in fas
Iniziale di200 tondi materiale plastico proveniente da serbatoi e a
regime di3.000tonRA YIF GSNA I S LINRPOSaal

Sviluppo di unaete di raccolta e selezione del materia&dficiente
grazie al contributo della cooperativa sociale CAUTO

Riduzionepotenzialedelle emissioni dCO2a regime diL3.000
tonfannoRI G f 2NAT T FNBE 3AINFITAS | ff§
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ECOMONDO

«Tutti sanno che una cosa e
Impossibile, f I nc hrava
gualcuno che non lo sa é
e larealizza»

A. Einstein
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_ Grazie
LISNJ t QF

Vi aspettiamo al
PADIGLIONE C3
STAND 047
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